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1.1 Presec® H-01
Fastcrete: Concreto Rapido H30
HO1 - SC35 (Saco de 35 kilos)

Presec H-01 Fastcrete es un hormigon predosificado y envasado
seco, desarrollado con aridos de menor tamano a lo habitualmente
utilizado en hormigones, lo que mejora notablemente la trabajabilidad
del producto y la compactacion del mismo.

Contiene acelerador de fragiie que permite el transito liviano
prematuro a las 2 horas de aplicado el producto.

Ademas, su formulacion libre de cloruros minimiza el riesgo de
corrosion de las enfierraduras.

En su formato envasado resulta muy adecuado para obras de
remodelacion o de dificil acceso de camiones mixer.
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I. Caracteristicas técnicas
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formulacion libre de cloruros minimiza el riesgo de corrosion de
las enfierraduras.

1.2. Presec® H-02
Homecrete: Concreto Preparado H20
HO2 - SC35 (Saco 35 de kilos)

Presec H-02 Homecrete es un hormigdn predosificado y envasado
seco, desarrollado con aridos de menor tamario a lo habitualmente
utilizado en los hormigones, lo que mejora notablemente la
trabajabilidad del producto y la compactacién del mismo. Su
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Resistencia caracteristica 300 kg/cm?

Resistencia a la compresién a las 2 horas 2 kg/cm? En su formato envasado resulta muy adecuado para obras de

Tamario méximo nominal 8 mm remodelacion o de dificil acceso de camiones mixer.

Nivel de confianza 80%

Rendimiento 17 = 1 It/saco I. Caracteristicas técnicas

Dosis de agua 3,7 0,2 It/saco

Consistencia Plastica Resistencia caracteristica 200 kg/cm?

Cono 6+1cm Tamafo méaximo nominal 8 mm

Tiempo de trabajabilidad 30 min Nivel de confianza 80%

Suministro Saco 35 kg Rendimiento 17 = 1 It/saco
Dosis de agua 4 + 0,5 It/saco
Consistencia Plastica
Cono 6+1cm
Tiempo de trabajabilidad 120 min
Suministro Saco 35 kg

I.I. Recomendaciones generales de uso
Ejecucion de la faena

1. Moldaje y Armadura
e | as armaduras deben quedar aplomadas y con la separacién
especificada.

¢ Los moldajes deben ser lo suficientemente rigidos para resistir
cargas y presiones ejercidas por el hormigén.

e Estancos para impedir la pérdida de lechada, lo que dara
origen a nidos de piedra o defectos superficiales.

2. Verificar
e Plomos y canterias de las estructuras

e Recubrimientos y ubicacion correcta de los separadores de
armaduras.

241




nlormigones v Estuco

Desmoldante
e El desmoldante se debe aplicar con uniformidad y precisién
(segun fabricante).

Colocacion del hormigon
¢ Las capas de hormigén fresco deben colocarse dentro de lo
posible en forma horizontal y pareja.

e El hormigén se debe colocar en capas de 0.50 m
€OmMO maximo.

e Colocar la capa superior antes de que fragiie la capa inferior.

Compactacion

e Elvibrador se debe centrar en la mezcla y luego debera bajar
rapidamente a través del hormigoén para luego subirlo
lentamente hacia la superficie.

e Se debe asegurar un buen traslapo de las zonas de influencia
del vibrador para asegurar un vibrado total de la estructura.

e Se debe sumergir el vibrador a través de la capa recién
colocada y luego introducir aproximadamente 15 - 20 cm la
capa inferior.

e Se debera mantener el vibrador alejado de la enfierradura y
del moldaje para evitar dafos en la superficie de ésta.

e Vibrar intensamente en esquinas y en zonas altamente armadas.

Precauciones
e Evitar tocar armadura

o Evitar tocar el moldaje

o Evitar que el vibrador esté accionado en el aire o golpeteando
sobre el suelo

Curado del Hormigon
o El curado del hormigdn se debe iniciar inmediatamente después
de la operacion de terminacion de la superficie expuesta.
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e Se debe seguir las pautas entregadas por la norma NCh 170

en su punto 12. Es decir, proporcionar un curado al hormigén
desde la iniciacién de su endurecimiento y mantenerlo durante
un periodo minimo de 7 dias.

e En ningln caso, durante el periodo de curado, el hormigén

debe sufrir cargas, impactos y vibraciones que puedan danar
el hormigén o el material de curado.

e Un mal curado provocaria pérdida de resistencia, aparicion

de fisuras, desprendimientos, etc.

* Resistencia caracteristica: Resistencia a la

compresion medida a los 28 dias.

e Todos los valores fueron obtenidos en condiciones

de laboratorio.

e Producto disenado segtin Norma NCh 170.
e Bandas Granulométricas segtn NCh 2256/1.

e La calidad final del producto instalado esta sujeta

a una correcta preparacion, aplicacion y cuidados
posteriores en obra.

e Todo elemento estructural debe ser evaluado por

un ingeniero calculista.

e Desde que comienza la preparacion de la mezcla,

el material debe ser aplicado y terminado en un
tiempo maximo de 30 minutos.

e Terminado el trabajo lavar con abundante agua las

manos, equipos y herramientas lo antes posible.

e Vibrador: Evitar contacto con las enfierraduras

y moldajes, arrastrar la mezcla con la aguja
del vibrador y mantener ésta siempre en
posicion vertical.
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2. ESTUCO 0SB
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2.1. Presec® R-65
Estuco 0SB
R65 - SC 45 (Saco de 45 kilos)

Presec R65 es un mortero predosificado en seco disefiado
especialmente para el recubrimiento o estuco en bajo espesor de
tableros OSB.

Este mortero forma parte de un sistema especial de revestimiento
compuesto por fieltro, malla y estuco desarrollado conjuntamente
con Lousiana Pacific Chile para este tipo de tableros.
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Ademas su formulacién incluye fibras de polipropileno que
ayudan a minimizar el riesgo de aparicion de fisuras en la mezcla en
estado plastico.

I. Caracteristicas Técnicas

Resistencia caracteristica 60 kg/cm?
Resistencia a la traccion (adherencia) 3 kg/cm?
Tamafo maximo nominal 1,25 mm

Grado resistencia hidraulica 9

Retentividad Grado 1 (> 70%)
Rendimiento 27 = 1 lt/saco
Dosis de agua 7,5+ 0,5 It/saco
Consistencia Plastica
Trabajabilidad 240 min.
Espesor de aplicacion 8-10mm
Suministro Saco 45 kg

= Malla de metal =

A: Ancho del rombo en m/m.
B: Altura del rombo en m/m.
C: Espesor del avance en m/m.
D: Espesor del material m/m.

R
D
-

2.2. Generalidades

El sistema constructivo en base a revestimiento cementicio PRESEC
R65 ESTUCO OSB sobre tablero LP OSB est& conformado por los
siguientes elementos:

e Tableros LP 0SB
o Fieltro asfaltico N° 10

¢ Malla de metal desplegado de (AxBxCxD) 27 x 12 x 2 x 1 mm en
acero galvanizado (Ver figura 1)

e Separadores plasticos de 3/16” (5 mm aprox.) de espesor, tipo
ceramica (Ver figura 2)

e Corchetes galvanizados de 10 mm para el fieltro y 14 mm para
los separadores y la malla

* Presec R65 ESTUCO OSB

* Revestimiento elastomérico

= Separadores plasticos =

o~

=2

BT N
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o Utilizar solo el estuco predosificado PRESEC R65 ESTUCO OSB.

* Que se hayan realizado los procesos de estabilizacion de los
tableros a humedad ambiente.

¢ Que exista una dilatacion de 3 a 5 mm. entre los tableros.

¢ Que se hayan sellado los cortes y perforaciones efectuadas a los
tableros.

* Que se haya respetado la fijacion minima recomendada ( cada 15
cm. en todo el perimetro y cada 30 cm. en los apoyos centrales).

* Que el muro o paramento este aplomado.

2.3. Elementos de Seguridad

Es importante sefalar que antes de comenzar con la instalacién del
estuco OSB se debe constatar que la instalacion de los tableros LP
0SB esté de acuerdo a la ficha técnica de instalacion del fabricante.
Principalmente se tiene que verificar lo siguiente:

e Revisar prolijamente la instalacion de los tableros LP OSB de
acuerdo la ficha técnica de instalacion (Ver en: www.lpchile.cl).

¢ Toda la instalacion de los productos se debe hacer de acuerdo
a las instrucciones de LP y por instaladores especializados.

e Tomar todas las precauciones con el fin de evitar el ingreso de
agua por detras del revestimiento al tablero, sellando esquinas,
encuentros de muros, cubiertas y cualquier posible lugar de
acumulacion de agua, con sellos resistentes a la intemperie.

Manual Practico de Construccion LP

GUANTES DE CUERO PARA
TRABAJAR CON LA MALLA

GUANTES DE GOMA PARA
TRABAJAR CON EL MORTERO

LENTES
PROTECTORES
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2.4. Herramientas
Las herramientas a utilizar en la instalacién del sistema de revestimiento
PRESEC R65 ESTUCO 0SB, son:

A

e La—
e
ENGRAPADORA

TIJERA PARA METAL

BETONERA TALADRO DE 600 RPM.
PARA EL MEZCLADO
MEZCLADOR LLANA

PLATACHO PLANA

2.5. Procedimiento de Instalacion

Una vez verificado los temas anteriores, procederemos a la instalacion
de cada uno de los elemento en el orden que se debe hacer la
aplicacion, iniciando el procedimiento con la instalacion del fieltro
asfaltico.

I. INSTALACION DEL FIELTRO

La instalacién del fieltro se debe comenzar horizontalmente desde la
parte inferior del muro, recorriendo el total del perimetro de la vivienda.

En caso de que tenga que realizarse un traslapo vertical, este
se debe realizar procurando que el fieltro superior quede con
una orientacion de Oriente a Poniente o a favor de los vientos
predominantes, segun lo indica la figura.

CASA

Todos los traslapos, horizontales y verticales deben ser como minimo
de 20 cm.

20 cm

20 cm

Para fijar el fieltro al tablero LP OSB se deben colocar corchetes de
10 mm. cada 30cm. como maximo. En el centro del fieltro debe ir
un corchete para evitar el englobamiento.

f’ﬂ_‘i

Tome todas las precauciones necesarias para evitar infiltraciones
por uniones y encuentros, traslapando correctamente las capas de
fieltro y evitando perforaciones, ya que luego de aplicado el estuco
no seré posible evitar estas infiltraciones.

\
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Sobre el fieltro ya instalado trace una cuadricula de arista 15cm.

Para mayor informacion, ver instalacién de fieltro en vanos en el
Punto 9 - Anexos.

Il. INSTALACION DE SEPARADORES

La funcién de los separadores es permitir que el estuco penetre bajo
la malla, ayudando a que el estuco y la malla trabajen en conjunto.

Los separadores deben ser colocados en los vértices de las cuadriculas
cada 30 cm traslapandose con la siguiente fila en 15 cm como
muestra la figura.
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La fijacion de los separadores se realiza por medio de corchetes de
14 mm de largo.

lll. INSTALACION DE LA MALLA DE METAL DESPLEGADO

La instalacion de la malla se debe comenzar por la parte superior
del muro, fijando el borde de la malla con los corchetes y extendiendo
la malla hacia abajo.

Se debe anclar la malla corcheteandola en cada separador
manteniéndola tensa.

Manual Practico de Construccion LP

Es importante que la malla no presente juego, es decir, no se debe
separar de la superficie por si sola.

Los cortes que sean necesarios realizar en la malla, como por ejemplo
vanos de puertas, ventanas y otros, se deben realizar cuando la
malla se encuentre tensa y fijada a la superficie.

En el caso de los vértices de puertas y ventanas o cualquier otro
angulo recto, estos se deben reforzar utilizando trozos de la misma
malla.
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Estos trozos deben ser colocados en forma tangencial al vértice, a
una distancia méxima de 10 mm del vértice. Las dimensiones del
refuerzo son de 30 x 15 cm.

Agregar el material seco lentamente e ir revolviendo para evitar que
Se debe verificar que en los bordes de la malla no se presente ningtin se formen grumos.
tipo de levantamiento o irregularidad, en caso de existir, se deben
Los traslapos de la malla, tanto vertical como horizontal deben ser colocar corchetes en estas zonas.
de alo menos 10 cm. En los traslapos horizontales se debe procurar
que la malla que viene desde la parte superior del muro quede por
debajo de la que viene desde la parte inferior. (Para mayor informacion,
ver Detalle Encuentro Ventana y Detalle Encuentro Sobrecimiento en
el Punto 9 - Anexos).

Una vez que la mezcla se torna pesada se debe continuar con el
amasado en forma mecanica. Se recomienda utilizar un mezclador
J_ acoplado a un taladro de bajas revoluciones (maximo 600 rpm) o
una betonera.

IV. Preparacion de la Mezcla

Para la preparacion del mortero solamente se debe utilizar agua
potable, en caso de no tener disponibilidad de ésta, se debe mandar
a realizar ensayos del agua para determinar si cumple con la norma
chilena Nch 1498.

En cualquier esquina de la vivienda y en particular en los encuentros
de muros, la malla debe pasar por el vértice desde un lado al otro

alo menos en 30 cm. o o .
En un recipiente limpio y estanco se debe verter el agua segun lo

indicado en el saco. Para el mortero PRESEC R65 ESTUCO OSB la
cantidad de agua recomendada es de 8 It por saco de 45 kg.
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El amasado se debe realizar por 5 minutos o hasta alcanzar la
homogeneizacion del material.

£

&/

El mortero PRESEC R65 ESTUCO OSB viene listo para su uso y sélo
se debe agregar agua. En ningln caso se le deben agregar aditivos
o0 adiciones.

V. Aplicacion del Estuco Osb

Una vez que la mezcla se encuentre completamente homogénea
comience la aplicacién en forma de talochado. Se coloca la mezcla
sobre la llana y esta se pasa sobre la superficie aplicando la presion
necesaria para asegurar que la mezcla penetre y cubra totalmente
la malla de acero galvanizado. Se recomienda la aplicacion de abajo
hacia arriba sobre la superficie.

gI"€SEC.
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La aplicacion se debe realizar en dos capas. La primera cubre
completamente la malla, es decir unos 6 mm de espesor. Luego se
puede aplicar la segunda capa para lograr el espesor final de hasta
10 mm y hacer el acabado con un platacho o llana.

Cabe senalar que antes de comenzar con la aplicacion del mortero
se debe verificar que la temperatura de la superficie no sea elevada.
En caso de notar al tacto que la temperatura es alta, se debe rociar
la superficie con agua potable para asi enfriarla.

Si el muro supera los 4 metros lineales ya sea horizontal o
verticalmente, se debe realizar una junta de dilatacion. Se debe
realizar una dilatacion de 5 mm con una profundidad de 10 mm.

Manual Practico de Construccidn LP

Posteriormente se debe sellar con masilla de poliuretano.

Para mayor informacion, ver juntas de dilatacion en el Punto 9 -
Anexo.

VI. Proteccion y Cuidado del Estuco OSB

El estuco OSB, es una mezcla en base a cemento, por lo que debe
tener los mismos cuidados de toda mezcla cementicia, es decir, se
debe curar por lo menos 7 dias. El curado se puede realizar por
riego directo, tomando la precaucion que en las primeras horas debe
ser en forma de llovizna.

En caso de que las condiciones atmosféricas sean extremas en

cuanto a calor y viento se debe contemplar construir las protecciones
adecuadas contra las corrientes y el sol directo.
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e |a superficie de aplicacion debe incluir todos los elementos
descritos y recomendados por LP Chile, ver escantillon en Notas:
www.Ipchile.cl.

o Preferentemente los muros deben estar protegidos por aleros.

e Se deben dejar tapas de registro debidamente selladas en la cara

interior del muro perimetral estucado.

o Utilice sélo Presec R65 Estuco OSB y revestimientos posteriores
de marcas reconocidas.

e Se recomienda la aplicacion de una pintura o revestimiento

En los encuentros del mortero con cualquier elemento de la estructura, elastomeérico para dar la terminacion final de la superficie.
partes del muro u otro material, como por ejemplo ventanas, puertas, e Cualquier consulta sobre el Estuco OSB comuniquese con el
aleros, pisos, uniones o insertos, es necesario asegurar el correcto Departamento de Asesoria Técnica de Presec al 490 9000.

sellado y mantencion de dicho sello. Se recomienda el uso de sellos

. e Cualquier consulta sobre tableros LP OSB comuniquese con el
en base a poliuretano.

Departamento de Soporte Técnico LP Chile al 378 3300.

IMPORTANTE

e Esta solucion constructiva con tableros LP OSB y

Presec R65 Estuco OSB, esta recomendada entre la

I 'y VIll Region del pais. Para aplicaciones en zonas
lluviosas se debe verificar condiciones especiales con

el Dpto. Soporte Técnico LP Chile para el control de

humedades de instalacion y con Asesoria Técnica de

Presec para consideraciones en la instalacion del

Para mayor informacién, ver detalle en el Punto 9- Anexos. Presec R65 Estuco OSB.

e La fisuracion en mezclas cementicias es una condicion
normal. Esta se produce como consecuencia del

VII. Otras Recomendaciones secado y cambios térmicos. Tiene restringida su

¢ Se recomienda que la instalacion de esta solucion constructiva . .. .. .
capacidad de movimiento por condiciones internas

sea realizada por instaladores y/o empresas certificadas. X
del material o elementos adyacentes al elemento que

 Para edificaciones de mas de dos pisos 0 mayor a 5 metros de se fisura.

altura, se debe verificar condiciones especiales con el Dpto.

Soporte Técnico LP Chile y Dpto. de Asesoria Técnica de Presec
segln corresponda.
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2.6. Detalle Sistema Constructivo Tipo 2.7. Detalle Encuentro Ventana 2.8. Detalle Encuentro Ventana - Centro de Madera
Tablero LP OSB
11.1 mm
Tablero LP OSB Aislacién segin = Fieltro asfaltico
Aislacion segln zona térmica N° 10
11.1mm . (X" (4
NS zona térmica
Fieltro asfaltico Ny Barrera de Vapor = Malla metal
% N° 10 _ ray Barrera de Vapor Placa de N o= desplegado
(B v Placa de Yeso-Carton
Malla metal N ; ) Yeso-Laron g Presec R65
desplegado ' Yo Cerign Estructura Estuco 0SB
(s Estructura segun disefio N Forro de
L~ E":sec 3258 c seguin disefio — N\ hojalateria
) N—
INTERIOR EXTERIOR Sice Pilastra N Picza de
Forro de . Pilastra 1z
/ hojalateria — madera
Tablero Lp OSB 11,1 mm =
Empastado Interior Fieltro Asfaltico N° 10 / —~ L_ 8
p S/ - Ventgr!a =l
Plancha Yeso Carton 10 mm Malla Metal Desplegado - aluminio (2 _a]
27x12x2x1 mm T Ventana \ Sello ventana
Barrera Vapor aluminio Centro de
Presec R65 madera
Estuco OSB 10 mm
Cortagotas
—
Pie D h Aislacion Forro de \élﬂ Sello ventana
ie Derecho hojalateria N hd
i i B Cortagotas
Cada 40 cm. Pintura Exterior Tablero LP OSB — lﬁl
1.1 mm = Pilastra ) F Forro de
3 Fieltro asfaltico ™| | Proca do Pilastra n hojalateria
| aca
S ) N° 10 T Placa de Fieltro asféltico
\ Yeso-Cartén Yeso-Carton o
Malla metal N A N° 10
dosplegate ‘_ Barrera de Vapor

Malla metal
desplegado

Barrera de Vapor

Presec R65 N - . .
Aislacion segtin Aislacién segin
zona térmica zona térmica

Estuco OSB

Presec R65
Estuco OSB

¢ Presec se hace responsable solo del Estuco OSB siempre y cuando B
se hayan seguido las Recomendaciones de Colocacién descritas en
este instructivo.
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2.9. Detalle Encuentro Ventana - Centro de Estuco

2.10. Detalle Encuentro Sobrecimiento

Aislacion segln
zona térmica

Tablero LP OSB
11.1 mm

Fieltro asfaltico

Placa de
Yeso-Carton

Estructura

Pilastra

Ventana
aluminio

Centro de
madera

Pilastra

Placa de

Aislacion segln
zona térmica

Barrera de Vapor

segun disefio

N°10

Malla metal
desplegado
Forro de

hojalateria

Presec R65
Estuco OSB

o

Yeso-Carton

Barrera de Vapor

Forro de
hojalateria

Fieltro asfaltico
N° 10

Malla metal
desplegado

Presec R65
Estuco OSB

Tablero LP OSB
1.1 mm

Fieltro Asféltico
N°10

Malla metal
desplegado
Presec R65
Estuco OSB

Nota: La malla de metal N
desplegado y el fieltro -
asfaltico deben pasar

por sobre la hojalateria

Forro de
hojalateria

Aislacion seguin
zona térmica

Barrera de Vapor,

Placa de
Yeso-Cartén

Estructura
segtin disefio

Guardapolvo

Piso Flotante

Fieltro Asféltico
N° 10

§
Terreno natural e

Sobrecimiento
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2.11. Juntas de Dilatacion

(resec

MORTEROS PREDOSIFICADOS

2.12. Instalacion Fieltro en Vanos

= ALTERNATIVA 1 =

Presec R65
Estuco OSB

f" methico

RN\
o \i\i N\

Malla metal desplegado

NS
NN
NN

Fieltro N° 10

Tablero LP OSB 11.1 mm

Perfil metalicoado

5mmI ék7mm

50-100 mm

50-100 mm

= ALTERNATIVA 2 =
Liston Madera

Presec R65
Estuco OSB

Malla metal desplegado

Fieltro N° 10

Tablero LP 0SB 11.1 mm

Liston de madera

I5mm

Aplicar cordén de
Sello y forro
inferior

@ Instalar la ventana
de parche y los
sellos de jambas

Sello Inferior

(0]
@
=
@
g
<
o
=
o

Sello de jambas

Inicie la instalacién de (: ) Continue con la
instalacion de las

siguientes franjas

de fieltro

Aplique el forro o

sello superior fieltro, coloque por
debajo de forro o
sello instalado

enel pto. 2
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3. LINEAS DE PRODUCTOS
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